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Приложение 12а 
Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационен труд за придобиване на: 

образователна и научна степен ''доктор'' Х 

научна степен ''доктор на науките''  

 вярното се отбелязва 
със знака ''Х'' 

Автор на дисертационния труд: 

Инж.  Мартин Росенов Перников ХТМУ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

Тема на дисертационния труд: 

“Синтез, микроструктура и електрични свойства на оксидни стъклокерамики” 

Научна област: 

4 Природни науки 

шифър наименование 

Професионално направление: 

4.1 Физически науки 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Eлектрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя 

Изготвил рецензията: 

Проф. дфзн Дориана Иванова Малиновска Пенсионер, 
асоцииран член на 
ЦЛ СЕНЕИ-БАН 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

      

 

 

1. Окомплектоване на предоставените документи: 

А) Дисертационният труд и документите по конкурса 
съответстват напълно на Правилника 

4 точки Х 

Б) Документите са окомплектовани, но не съответстват 
напълно на изискванията на Правилника 

2 точки  

В) Документите не са окомплектовани съгласно изискванията 
на Правилника 

0 точки  

  със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 
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Задължително се описват липсващите документи и нарушените стандарти, ако е отбелязан отг. В 

 

2.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки Х 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните 
изисквания 

0 точки  

  със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 
се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

Кандидатът е публикувал резултатите, представени в дисертационня труд, в 3 научни 
статии в списания. Представил е постери с научните резултати на 7 международни 
конференции, 3 национални конференции с международно участие и на 6 национални и 
университетски конференции. Кандидатът напълно удовлетворява изискванията по Чл. 
29, ал. (1), т. 5 от ЗРАСРБ и на препоръчителните изисквания за присъждане на научната 
степен „доктор“, определени в Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и за заемане на академични длъжности в ХТМУ. 
Трябва да се отбележи, че надвишава минималния брой точки 20, съгласно Правилника 
на ХТМУ (има 42 точки в Приложение 5а). 
 

3. Актуалност на темата на дисертационния труд: 

А) Темата е актуална и нова (не са известни резултати по 
темата от други автори) 

8 точки Х 

Б) Темата е актуална и са известни резултати по темата от 
други автори 

6 точки  

В) Темата не е актуална, но са известни резултати на други 
автори 

2 точки  

Г) Темата не е актуална и не са известни резултати на други 
автори по темата 

1 точка  

Д) Темата не отговаря на нивото на дисертационен труд 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Оценката за актуалността на дисертационния труд се аргументира задължително 

Дисертационният труд е посветен на синтезиране и изучаване на свойствата на стъкла и 
стъклокерамики, които са обект на изследвания от учените от международната научна 
общност поради свойствата им и потенциала им за много и разнообразни приложения – в 
информационните технологии, енергетиката, здравеопазването. Това определя темата на 
дисертационния труд като актуална. Синтезирани са нови стъкла и от тях са получени 
стъклокерамики, които съдържат SrO и са изследвани техните свойства - състав, 
структура, микроструктура, механични, електрични и диелектрични свойства. 
Представените резултати са нови и допринасят за разшираване на възможностите за 
получаване на стъкла и стъклокерамики с подобрени качества и потенциал за 
приложението им. 
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4. Познаване на проблемите, обект на изследване в дисертационния труд: 

А) Докторантът познава детайлно постигнатото от други автори 
по темата на дисертацията 

8 точки Х 

Б) Докторантът познава частично постигнатите резултати по 
темата на дисертацията 

4 точки  

В) Докторантът няма предварителни знания за състоянието на 
проблемите в дисертацията 

0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се аргументира оценката, ако е отбелязан отг. В 

Детайлното познаване от кандидата на актуалното състояние на изследванията на 
международната научна общност по темата, което е много добре демонстрирано в 
литературния обзор в дисертационния му труд, е допринесло за провеждане на научните 
изследвания на високо ниво и получаване на интересни и нови данни, резултатите от 
които са публикувани в статии в научни списания и са представени на научни форуми. 
 

5. Тип на изследванията: 

А) Теоретични 4 точки  

Б) Приложни 4 точки Х 

В) Теоретични с елементи на приложения 4 точки  

Г) Не отговарят на нивото на дисертационен труд 0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва един от 
посочените отговори 

 

Задължително се аргументира нивото на изследванията, ако е отбелязан отг. Г 

Изследванията имат приложен характер - синтез на оксидни стъкла и стъклокерамики и 
изследване на техните свойства, които имат потенцал за приложение в различни 
прибори. 

6.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен интерес 8 точки Х 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен 
интерес 

3 точки  

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

 

Целите на изследванията са ясно формулирани – синтез на стъкла и стъклокерамики - 
системите 20.1Na2O/(23.1-х)BaO/хSrO/23TiO2/9.8B2O3/21SiO2/3Al2O3 и (23.1-х)Na2O/(23.1-
у)BaO/ySrO/23TiO2/7.6B2O3/17.4SiO2/xAl2O3/5.8Fe2O3, и изследване на техните свойства: 
състав, структура, микроструктура, механични, електрични и диелектрични свойства. 
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Целта е изясняване на влиянето на състава и технологичните условия на синтез върху 
свойствата им, както и влиянието на SrO. Целите на проведените от кандидата 
изследвания са от голям интерес, както от научна гледна точка, така и от гледна точка на 
практическато им приложение. 
 

7.Методи на изследванията: 

А) Адекватни на изследванията и поставените цели 8 точки Х 

Б) Частично подходящи, даващи възможност за постигане на 
част от научните цели и/или приложения 

4 точки  

В) Неподходящи методи 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се отбелязват методите. Аргументира се типа на използваните методи 

За получаване на материалите е приложен традиционен метод за синтез - класическа 
технология на стапяне при висока температура и последващо закаляване в системите. 
Използвани са редица методи за изследване на състава, структурата, механичните, 
електричните свойства: електронна микроскопия, рентгенова микротомография, 
Раманова и инфрачервена спектроскопия, магнитометрия, импедансна спектроскопия. 
Приложена е моделната функция на Хавриляк-Негами с цел получаване на информация 
за енергията на активация на електропроводимостта. Изследвано е влиянието на 
температурата на синтез върху свойствата на материалите. 
Подходящо подбраните методи са допринесли за успешното постигане на целите на 
изследванията – изясняване на влиянието на състава върху структурата на материалите 
и върху електричните им свойства. 
 

8. Приноси на дисертационния труд: 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват основа 
за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки Х 

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 
завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки  

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки  

Г) Липса на съществени приноси 8 точки  

Д) Липса на приноси 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати 

Приносите на настоящия дисертационен труд имат значим фундаментален и приложен 
характер и представляват определен научен и практически интерес - синтезрани са 
материали на многокомпонентни оксидни стъкла и стъклокерамики с нови състави и са 
изследвани техните структура, фазов състав и физични свойства с цел получаването на 
стъклокерамики с потенциал за приложение в електрониката и сензорните технологии: 
1. Снтезирани са оксидни стъкла и стъклокерамики с нов състав с високо съдържание на 
оксиди на алкални и алкалоземни метали, в които е възможно получаването на 
диелектрична фаза с висока обемна фракция. 



5 
 

2. Установени са основните физико-химични отнасяния на получените материали - 
температури на стъклообразуване и кристализация, основни структурни единици в 
стъклата и стъклокерамиките, фазовия състав и морфология на получените 
стъклокерамики. 
3. Предложена е хипотеза за наличието на фазово разслояване в получените 
стъклокерамики, което предшества процеса на контролирана кристализация. 
4. Извършено е комплексно характеризиране на термофизичните и механичните 
свойства на получените стъкла и е установена тяхната взаимовръзка. 
5. Установен е механизмът на електропроводимост в получените стъкла и 
стъклокерамики и са посочени областите на потенциалната им приложимост като 
диелектрици в многослойни конзензатори, в сензорни и в опто-електронни системи. 
 
 

9.Оценка на съответствието на автореферата с дисертационния труд: 

А) Пълно съответствие 4 точки Х 

Б) Съответствие в основните части 2 точки  

В) Липса на съответствие в основните части 0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените отговори 

 

Задължително се обосновава оценката, ако е отбелязан отг. В 

 

10. Участие на докторанта при постигане на резултатите в дисертационния труд: 

А) Докторантът има поне равностойно участие 8 точки Х 

Б) Докторантът има второстепенно участие 5 точки  

В) Участието на докторанта е незабележимо  0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. Б или отг. В 

 
 

11. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки Х 

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки  

В) Критични бележки, които частично биха подобрили 
постигнатите резултати 

4 точки  

Г) Съществени критични бележки 0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените отговори 
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Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

 

12. Заключение 

А) Оценката за дисертационния труд 
е ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ точков 
актив от най-малко 65 точки 

Х 

Б) Оценката за дисертационния труд 
е ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ точков 
актив под 65 точки 

 

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените отговори 

и 

Попълва се при желание на рецензента 

Инж. Мартин Росенов Перников има точков актив от 100 точки, което надвишава 
изикуемия минимум от 65 точки, определени в Правлникана ХТМУ за присъждане не 
научни степени и звания и на изискванията по Чл. 29, ал. (1), т. 5 от ЗРАСРБ. Резултатите 
от изследванията, включени в дисертационния му труд, са публкувани в 3 статии в 
научни списания и са представени на голям брой научни форуми. В резултат на 
проведените изследвания са получени значими резултати както от фундаментална 
гледна точка, така и от гледна точка за практическо приложение на новите синтезирани 
стъклокерамики като диелектрици в многослойни кондензатори, за приложение за 
сензори и в опто-електронни системи. 
Давам „ПОЛОЖИТЕЛНА“ оценка на дисертацоционния труд. 
С пълна убеденост предлагам на научното жури да гласува за присъждане на научно-

образователната степен „доктор“ на инж. Мартин Росенов Перников.  

 

 

03.06.2024 г. Изготвил рецензията:  

дата Проф. дфзн Дориана Иванова 
Малиновска 

подпис 

 

 


