
Приложение 12а 
Р Е Ц Е Н З И Я 

на дисертационен труд за придобиване на: 

образователна и научна степен ''доктор'' X 

научна степен ''доктор на науките''  

 вярното се отбелязва 
със знака ''Х'' 

Автор на дисертационния труд: 

  Николета Драгомирова Филипова ХТМУ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

Тема на дисертационния труд: 

Получаване на антибактериални фотоактивни полимерни покрития 

Научна област: 

4 Природни науки, математика и информатика 

шифър наименование 

Професионално направление: 

4.2. Химически науки 

шифър наименование 

Научна специалност: 

Химия на високомолекулярните съединения 

Изготвил рецензията: 

Проф. Дтн. Неиколай  Тодоров Дишовски ХТМУ 

акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 

      

 

 

1. Окомплектоване на предоставените документи: 

А) Дисертационният труд и документите по конкурса 
съответстват напълно на Правилника 

4 точки Х 

Б) Документите са окомплектовани, но не съответстват 
напълно на изискванията на Правилника 

2 точки  

В) Документите не са окомплектовани съгласно 
изискванията на Правилника 

0 точки  

  със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 



Задължително се описват липсващите документи и нарушените стандарти, ако е отбелязан отг. В 

 
 
 
 

2.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: 

А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки Х 

Б) Кандидатът не удовлетворява минималните 
изисквания 

0 точки  

  със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените отговори 

 

Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира 
се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) 

 

По дисертационната работа има 5 излезли от печат публикации, всички в индексирани 

списания с импакт фактор или импакт-ранг, от които 2 в Journal of Chemical Technology 

and Metallurgy, както и по една в Journal of Applied Polymer Science, Bulgarian Chemical 

Communication и Journal of Polymer Research.  По темата на дисертационния труд са 

представени доклади на 8 конференции, от които 6 в България и 2 в чужбина. В 3 от 

публикацациите и във всички доклади докторантката е първи автор, което е признание 

за нейното активно участие в тях. Очевидно е, че по отношение на публикационната 

активност докторантката далеч надхвърля нормативните изисквания за допускане до 

защита.  

3. Актуалност на темата на дисертационния труд: 

А) Темата е актуална и нова (не са известни резултати по 
темата от други автори) 

8 точки Х 

Б) Темата е актуална и са известни резултати по темата от 
други автори 

6 точки  

В) Темата не е актуална, но са известни резултати на други 
автори 

2 точки  

Г) Темата не е актуална и не са известни резултати на други 
автори по темата 

1 точка  

Д) Темата не отговаря на нивото на дисертационен труд 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Оценката за актуалността на дисертационния труд се аргументира задължително 

През последното десетилетие покритията на основата на наногелове от естествени и 

синтетични полимери привличат вниманието на учените, поради възможността за по-



лесното модифициране на повърхностите с тяхна помощ и включването на различни 

антибактериани съединения в структурата на покритията. Възможността за използване 

на наногелове, като подходящи покрития към различен тип повърхности и тяхното 

пълноценно оползотворяване чрез включване на различни по своята природа 

фотоактивни съединения е един нов, интересен и актуален подход за получаването на 

ефективни антибактериани покрития. Доказателство за това са и приносите на 

дисертационната работа, за някои от които няма данни в литаратурата, като: 

-За първи път са получени фотоактивни полимерни покрития върху подложка от 

неръждаема стомана на основата на полимерен наногел и амино модифициран 

фотосенсибилизатор на основата на 9-аминоакридин.  

-За първи път са получени фотоактивни полимерни покрития на основата на полимерен 

наногел (тип „in”) с включени сребърни наночастици (Pox(mDOPA)-Ag0/PAH) и 

фотосенсибилизатор – амино модифициран протопорфирин IX, както и такива 

използвайки комплекс от амино модифициран протопорфирин IX с включени сребърни 

наночастици като последен слой. Фотоактивните покрития са получени, използвайки 

LbL техниката чрез потапяне („dip coating“), върху подложка от неръждаема стомана.  
 

4. Познаване на проблемите, обект на изследване в дисертационния труд: 

А) Докторантът познава детайлно постигнатото от други 
автори по темата на дисертацията 

8 точки Х 

Б) Докторантът познава частично постигнатите резултати по 
темата на дисертацията 

4 точки  

В) Докторантът няма предварителни знания за състоянието 
на проблемите в дисертацията 

0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се аргументира оценката, ако е отбелязан отг. В 

 
 
 
 

5. Тип на изследванията: 

А) Теоретични 4 точки  

Б) Приложни 4 точки  

В) Теоретични с елементи на приложения 4 точки Х 

Г) Не отговарят на нивото на дисертационен труд 0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва един от 
посочените отговори 

 

Задължително се аргументира нивото на изследванията, ако е отбелязан отг. Г 

 
 
 



 

6.Цели на изследванията: 

А) Реалистични и представляват научен и/или приложен 
интерес 

8 точки Х 

Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен 
интерес 

3 точки  

В) Недостижими (нереалистични) 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели 

Целта на настоящата дисертационна работа е да се получат нови фотоактивни полимерни 

покрития, които да притежават добра адхезионна способност с изявени антибактериални 

свойства. Въз основа на поставената цел са формулирани следните задачи за изпълнение:  

- Дизайн, синтез и охарактеризиране на подходящи полимерни покрития, които да имат 

добра адхезионна способност към различен по своя тип повърхности и същевременно да 

притежават подходяща функционалност с оглед на последващата пост-модификация със 

съединения имащи силна антимикробиална активност.  

- Проектиране и синтез на подходящи фотосенсибилизатори, действащи на принципа на 

фотодинамични процеси, които притежават антибактериална активност.  

- Модифициране на получените полимерни покрития с различни класове 

фотосенсибилизатори и проследяване на физикомеханичните свойства на получените 

материали към повърхности от неръждаема стомана, в зависимост от начина на 

формиране на съответното покритие.  

- Дизайн и синтез на метални наночастици имащи изразена антибактериална активност 

включени в полимерния наногел (тип „in”) последвано от модификация с подходящи 

фотосенсибилизатори или формирайки комплекс с модифицираните 

фотосенсибилизатори. Проследяване на химичните и физикомеханични свойства на 

получените материали.  

- Проследяване на тяхната антибактериална активност спрямо различни Грам-

отрицателни и Грам-положителни бактерии, в зависимост от начина на получаване на 

съответното покритие и типа на използвания фотосенсибилизатор.  
 
Поставената цел и свързаните с нейното постигане задачи представляват научен и приложен 
интерес. 
 

7.Методи на изследванията: 

А) Адекватни на изследванията и поставените цели 8 точки х 

Б) Частично подходящи, даващи възможност за постигане на 
част от научните цели и/или приложения 

4 точки  

В) Неподходящи методи 0 точки  



  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените отговори 

 

Задължително се отбелязват методите. Аргументира се типа на използваните методи 

 

Получените експериментални резултати са интерпретирани задълбочена, като 

покритията са охарактеризирани чрез най-съвременни методи : ATR-FTIR, ядрено-

магнитен резонанс / протонен и въглероден/, динамично разсейване на светлината, 

флуоресцентен анализ, UV-VIS спектроскопия, трансмисионна електронна 

микроскопия, атомно-силова микроскопия, енергийно –дисперсивен рентгенов анализ 

със скънираща електронна микроскопия  и др. 

 

8. Приноси на дисертационния труд: 

А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват 
основа за нови направления на изследвания и приложения 

20 точки  

Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, 
завършват и/или обобщават предходни изследвания 

16 точки Х 

В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки  

Г) Липса на съществени приноси 8 точки  

Д) Липса на приноси 0 точки  

  

със знака “Х” се 
отбелязва един от 

посочените 
отговори 

 

Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати 

 

1.За първи път са получени фотоактивни полимерни покрития върху подложка от 

неръждаема стомана на основата на полимерен наногел и амино модифициран 

фотосенсибилизатор на основата на 9-аминоакридин.  

2. За първи път са получени фотоактивни полимерни покрития на основата на полимерен 

наногел (тип „in”) с включени сребърни наночастици (Pox(mDOPA)-Ag0/PAH) и 

фотосенсибилизатор – амино модифициран протопорфирин IX, както и такива 

използвайки комплекс от амино модифициран протопорфирин IX с включени сребърни 

наночастици като последен слой. Фотоактивните покрития са получени, използвайки 

LbL техниката чрез потапяне („dip coating“), върху подложка от неръждаема стомана.  

3. Резултатите от проведените изследвания за антибактериална активност демонстрират, 

че получените покрития могат да се използват като платформа за получаване на 

антибактериални полимерни покрития за различни приложения в областта на 

медицината.  
 
Получените резултати представляват значим научен и приложен интерес. 
 



9.Оценка на съответствието на автореферата с дисертационния труд: 

А) Пълно съответствие 4 точки Х 

Б) Съответствие в основните части 2 точки  

В) Липса на съответствие в основните части 0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените 

отговори 

 

Задължително се обосновава оценката, ако е отбелязан отг. В 

 
 
 
 

10. Участие на докторанта при постигане на резултатите в дисертационния труд: 

А) Докторантът има поне равностойно участие 8 точки Х 

Б) Докторантът има второстепенно участие 5 точки  

В) Участието на докторанта е незабележимо  0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. Б или отг. В 

 
 
 
 

11. Критични бележки: 

А) Липса на критични бележки 8 точки  

Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки Х 

В) Критични бележки, които частично биха подобрили 
постигнатите резултати 

4 точки  

Г) Съществени критични бележки 0 точки  

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените 

отговори 

 

Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г 

 
 
 
 

12. Заключение 



А) Оценката за дисертационния труд 
е ПОЛОЖИТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ точков 
актив от най-малко 65 точки 

Х 

Общо точков актив 95 
т. 

Б) Оценката за дисертационния труд 
е ОТРИЦАТЕЛНА 

Оценката се поставя при общ точков 
актив под 65 точки 

 

  

със знака “Х” се отбелязва 
един от посочените 

отговори 

 

Попълва се при желание на рецензента 

Представеният ми за рецензия дисертационен труд по мое мнение отговаря, дори 

надхвърля, възприетите изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по 

профeсионално направление 4.2.“Химически науки“, научна специалност “Химия на 

високомолекулярните съединения“. Личните ми впечатления от докторантката също 

са отлични. Ето защо убедено предлагам на Научното жури да присъди на Николета 

Драгомирова Филипова исканата научна степен. 

 

 Изготвил рецензията:  

26.11.2024 Проф. дтн. Николай Тодоров Дишовски подпис 

 

 


